Combimix Produktdatablad

CM 700 Grovavjamning Combimix
[ (NOWHUS |

CM 700 Grovavjamning ar en pumpbar, sjalvutidmnande avjamningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats
av fiber.

Anviandningsomrade Vattenbehov

Avjamningsmassan ar lampad for nyproduktion och
renovering. Produkten &r avsedd fér inomhusbruk pa underlag
av betong, lattbetong, sten och keramik. Produkten &r avsedd
att belaggas med ytskikt, t.ex. klinker, matta eller liknande.
Produkten kan levereras med tillsats av fiber. Géller endast
bulk- eller storsacksleveranser. Arbetsbar

5-40 mm: 3,6 1/20 kg, 40-70 mm: 3,2
()%+ @ 1/20 kg

Férbehandling 10-25min
Underlaget ska vara rent och fritt frdin damm, cementhud, fett
eller andra fororeningar som kan forhindra vidhaftningen.
Underlagets vidhaftnings- eller ythallfasthet ska inte
underskrida 0,5 MPa. Underlaget primas alltid med PP 600
Primer som ska torka fore spackling. Med hansyn till primerns
filmbildning och avjdamningsmassans hardning ska
underlagets temperatur inte underskrida 10 °C. For basta
arbetsresultat bor temperaturen i arbetslokalen vara mellan
10-25 °C. Vid hogre respektive lagre temperatur forkortas
respektive forldangs tiden for hardning. En betongkonstruktion Spackelskikt 2

ska inte avjamnas tidigare @n en manad efter gjutning med
hansyn till sprickbildningar pd grund av krympning och E 5-70 mm

Arbetstemperatur

10-25°C

eventuella sattningar. Riktvardet 95 % RF i konstruktionen bor 6—20 mm pa lattbetong
séttas som ovre gréns for avjamningsarbete. Anvand

Combimix avstédngarlist som avgransning. Forse alltid brunnar
med tillrécklig tatning innan spackling pabarjas, for att undvika
igensattning av avloppsledningar. Gangbar

1-3 tim
Blandning &

Torrpulvret blandas med max 3,6 liter vatten (max 18 %) per

sdack om 20 kg for spackelskikt 5-40 mm och med max 3,2

liter vatten (max 16 %) per sack om 20 kg for spackelskikt 40- Beléiggningsbar (klinker)
70 mm. Blandningen utférs med borrmaskinsvisp, alternativt

med avsedd blandarpump. Rétt vatteninblandning kontrolleras
genom flytprov med en cylinder med @ 30 mm och hojd 50
mm pa en glasskiva 300 x 300 mm. Med ratt
vatteninblandning ska utbredningen vara max 135 mm for
spackelskikt 5-40 mm och max 125 mm for spackelskikt 40-70
mm. Med flytprovet kontrolleras ocksa att massan ar val
sammanhallen och fri fran separation.

12 tim
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CM 700 Grovavjamning ar en pumpbar, sjalvutidmnande avjamningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats
av fiber.

App|icering Vaderskydd
Den blandade massan halls ut for hand, alternativt pumpas ut »T
pa underlaget i vader. Varje ny vad laggs i den gamla vaden sa g @
snart som mgjligt sé att massan kan flyta samman till en jamn ="

belaggning. Bredden pa vaden avpassas till blandarpumpens
kapacitet och belaggningstjocklek. Avjamningsmassan

appliceras i spackelskikt om 5-40 mm. Kan ocksa ldggas i c €

&

GOLD

40-70 mm spackelskikt med en lagre vattentillsats, samt ner
till 2 mm lokalt runt golvbrunnar och liknande. Pa underlag av
lattbetong ska avjamningsmassan laggas i spackelskikt 6—20
mm. Materialet kraver en latt mekanisk bearbetning med en E PD @ E!E%,mam

EN15804 VERIFIED

tandad spackel for att astadkomma en maximal slathet.

Efterbehandling och uttorkning

Innan uttorkning kan den halvhardade aviamningsmassan
med latthet formas eller skaras. Fére mattlaggning ska man
alltid forsakra sig om att underliggande konstruktion ar
tillrdckligt uttorkad. Riktvardet for uttorkning av produkten &r
10 mm per vecka. Det angivna riktvardet forutsatter ett
uttorkningsklimat med ca 20 °C, 50 % RF och visst luftombyte.
Vid skikt tjockare an 30 mm far man rédkna med en lagre
torkhastighet. Nyproducerade ytor ska vara dragfria och
skyddas mot direkt solstralning och regn. Ska ytan ligga 6ppen
utan att beldggas en langre tid (tva veckor) ska den primas
med Primer PP 600 (spadd 1:5) senast dagen efter spackling.

Lagring och forpackning

Forvaras i torr miljo. Pappersférpackning: Lagringstid 6
manader i o6ppnad originalférpackning fran
tillverkningsdatum. Plastférpackning: Lagringstid 9 manader i
odppnad originalférpackning fran tillverkningsdatum.
Tillverkningsdatumet anges pa forpackningen. Produkten
levereras i sackar om 20 kg, i storsack och i bulk.
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CM 700 Grovavjamning ar en pumpbar, sjalvutidmnande avjamningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats
av fiber.

Skyddsanvisning och restprodukter

Pappersférpackning: Tomma sackar lamnas till forbranning.
Plastférpackning: Tomma séckar lamnas till atervinning.
Overblivet, torrt pulver som lagras pé rétt satt kan anviandas
igen. Hardat material deponeras som byggavfall. Produkter far
inte tappas i avloppsnétet. Cement som ingar i produkten ar
kromatreducerat.

Dokument om hiélsa, milj6, sdkerhet samt
teknisk service

Gallande version av tillhérande produktdokument presenteras
pa www.combimix.se. Tidigare odaterade och daterade
utgavor &r inte giltiga. For mer information kontakta var
saljorganisation.

Friskrivningsklausul

Detta produktbladinnehaller generella anvisningar. Produktens
anvandning sker under en mangd skiftande forhallanden och
forutsattningar. Combimix ansvarar inte for lagring,
anvandning i konstruktion, bearbetning eller utférande,
samverkande effekter med andra produkter, anvandning
betingad av lokala férhallanden eller andra externa faktorer.
Combimix ansvarar inte heller i de fall dd ovanstaende
information vantolkats eller frangatts av anvandaren.
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CM 700 Grovavjamning ar en pumpbar, sjalvutidmnande avjamningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats

av fiber.

Produktspecifikation

Miljo

Underlag

Fallbyggnation

Spackelskikt 1

Spackelskikt 2

Kornstorlek

Materialatgang

Vattenbehov

Flytformaga

Arbetstemperatur
Blandningstid

Arbetsbar

Kategori av torktid

Gangbar

Beldggningsbar (klinker)
Mattlaggningsbar
Vattenskadestabil
Ytdraghallfasthet 28 dygn (slipad belastad yta)
Fri krympning

TVOC 28 dygn

Slutyta

Frigorande av korrosiva amnen

Tryckhallfasthetsklass

inomhus

sten, betong, lattbetong, keramik-klinker, lattmassa,
fribarande-underlag, varmegolv

ja, nej

5-70 mm

6-20 mm pa lattbetong

<2mm

1,7 kg/m2?/mm

5-40 mm: 3,6 /20 kg, 40-70 mm: 3,2 1/20 kg
5-40 mm: max 135 mm, 40-70 mm: max 125 mm
10-25°C

3 min

10-25 min

normaltorkande

1-3 tim

12 tim

10 mm/vecka

Ja

1,0 MPa

0,03-0,05 %

39 pg/(m2 h)

klinker, limmade-plastmattor, loslagt-tragoly, tatskikt
CT (enl. EN 13813)

C20 (enl. EN 13813)
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CM 700 Grovavjamning ar en pumpbar, sjalvutidmnande avjamningsmassa. Produkten kan levereras med tillsats
av fiber.

Tryckhallfasthet, medelvarde 30 MPa (enl. EN 13813)
Bojdraghallfasthetsklass F5 (enl. EN 13813)
Bojdraghallfasthetsklass, medelvarde 6 MPa (enl. EN 13813)
Brandklass A1fl (enl. EN 13813)
RWFC 550 (enl. EN 13813)
Vidhéftning B1,0 (enl. EN 13813)
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